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En respuesta a la solicitud de EXTRUMEX, S. A. De C.V. para realizar pruebas a un tubo de
polietilenc de alta densidad para ser utilizado en instalaciones de distibucion sublerranes de
acuerdo con la especificacidn CFE-DF100-23, la Oficina de Ingenierla Quimica presenta el
siguiente reporte,

De las pruebas realizadas se obtuvo comeo resultados que la muestra cumple con las
dimensiones minimas, es estable quimicamante y a rayos UV, en cuanto a los resultados
de las prusbas mecanicas, los valores obtenidos fueron superiores a los solicitados en |a
espacificacion mencionada (& anexan resultados).

De lo anterior, se concluye que el producto CUMPLE con los requerimientos de C.FE. v
puede ser wlilizado en instalaciones de distribucion subterranea,
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